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Klimagulv

Gulvvarme til alle husets rum Hurtigt.Enkelt.Okonomisk
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Faktablad

UNDERGULV OVER ALDRE KRYBEKALDER

Undergulve, der legges over ldre krybekaldre, skal altid udferes med en fugt-
speerre pa traebjeelkelaget - som vist pa figuren.

Det betyder at gamle gulvbeleegninger skal fiernes far undergulvet kan leegges.

Der anvendes en fugtspeerre af mindst 0,2 mm PE-folie eller tilsvarende. Fugtsparren
leegges med mindst 100 mm overlaeg, som tapes med en egnet tape anbefalet af fugt-
sperreproducenten. Fugtspaerren foldes op ad alle tilstedende vaegge og klemmes bag
fodlisterne.

Undergulvet skal veere 22 mm Novopan K-gulv, limet i alle samlinger og lagt iht. geeldende
legningsanvisning. Hvor bjelkeafstanden er starre end 600 mm, skal der indlsegges en
ekstra gulvbjelke.

Mellem undergulv og gulvbeleegning udlaegges et lag gulvpap, mindst 500g/m2, eller
tilsvarende egnet mellemlag for at hindre knirke- og klaprelyde, se figuren.

Det er en forudsatning, at krybekalderen fugtsikres med en fugtspeerre mod terraen,
samt at krybekeelderen ventileres gennem abninger p& mindst 150 cm? i alle hjgrner.
Den samlede varmeisolering i traebjeelkelaget ma ikke overstige 150 mm for at sikre, at
konstruktionen fortsat kan holdes ter af rumvarmen. b4

| gvrigt henvises til montagevejledning for “SPAANDEX K-gulv”.
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Ventilationsabning

ampsperre, mindst 0,2 mm PE-folie Tert sand eller grus Mineralljld hajst 100 mm
Mellembjeelke : ’

i ) ; Bjeelkelag, hgjst 600 cc (boliger)
Beerelag, 50 mm harde mineraluldsbatts !
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NOVOPAN TRAINDUSTR]

Fugtspaerre, mindst 0,2 mm PE-folie Svgmmende treegulv

Novopan K-gulv 22 mm

Gulvpap, mindst 500 g/m?
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